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Spojovací součásti. Povrchové vady. 
Část 3: Šrouby pro zvláštní použití 

ČSN 
EN 26157- 3 
OPRAVA 1 
02 1016 

 

Corrigendum 

ČSN EN 26157- 3 (02 1016) Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití 
z března 1995 se opravuje takto: 

Článek 3.6, Mezní hodnoty, druhý odstavec, první odrážka se opravuje takto: 

– zvrásnění na vrcholech závitů o hloubce max. 0,25 H1; 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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