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Corrigendum

ČSN EN 10048 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
z května 2000 se opravuje takto:

Článek 8.1.2 se nahrazuje tímto textem:

8.1.2  Pro výrobky s tloušťkou ≥ 2 mm se úchylky přímosti hran vztahují na měřenou délku 2 500 mm a jsou
následující:

20 mm pro výrobky s šířkou < 40 mm

10 mm pro výrobky s šířkou  ≥ 40 mm < 600 mm



U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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