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Elektrostatika – 
Část 4-1: Standardní zkušební metody 
pro specifické aplikace – Elektrická rezistance 
podlahových krytin a instalovaných podlah 
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Corrigendum 

ČSN EN 61340- 4-1 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – 
Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah z listopadu 2004 se opravuje takto: 

V článku 9.4. se první věta druhého odstavce „Protilehlá elektroda a měřicí elektroda se připojí k přístroji k měření 
rezistance (viz 5.1).“ opravuje na: „Měřicí elektroda a uzemnitelný bod se připojí k přístroji k měření rezistance 
(viz 5.1).“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 110 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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